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天津市胜新涂料有限公司.

中国天津市宁河县北淮淀村.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 油漆黑调和漆.

SGS工作编号 :. TP17-009106 - TJ.

样品接收日期 :. 2017年12月06日.

测试周期 :. 2017年12月06日 - 2017年12月12日.

测试要求 :. 应客户要求, 参照Public Law 110-314(美国2008消费品改进法案)测定委托样品的指

定测试部位:.

- CPSIA section 101(f) - 油漆/表面涂层材料中的铅.

测试方法 :. 请参见下一页.

试验结果 :. 请参见下一页.

结果概要 :.

测试参数. 结论.

CPSIA section 101(f) - 油漆/表面涂层材料中的铅. 符合.

Reabeca Zhou周艳.

批准签署人. . .

备注: 根据客户申请, SGS出具了此中文报告, 英文版本可根据客户要求提供. (The Chinese test report is issued 

          according to the applicant’s request. The English version is available from SGS if further needed).

.

通标标准技术服务（天津）有限公司
授权签名.
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试验结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. TSN17-021998.001 黑色油漆.

备注：

           (1) % = 百分比重量
           (2) 1 mg/kg = 0.0001%
           (3) MDL = 方法检测限

           (4) ND = 未检出 ( < MDL )

CPSIA section 101(f) - 油漆/表面涂层材料中的铅.

测试方法 :. CPSC 测试方法: CPSC-CH-E1003-09.1` 油漆及其它类似表面涂层中铅含量测定的标准操作规程`..

MDL测试项目. 允许限值. 单位. 001.

铅 (Pb). 0.009 %(w/w). 0.002 ND

评论. 符合

                所示结果为烘干样品总重量中的含量.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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样品照片:.

TSNEC1702199801

TSN17-021998.001.

此图片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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